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4. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1989 г.)








1. Настоящий стандарт устанавливает норму точности взвешивания на вагонных весах строительных материалов (извести, гипса строительного, мела молотого, цемента и муки известняковой) при перевозке их железнодорожным транспортом.


2. Погрешность взвешивания не должна превышать ±1,0% массы грузов, указанных в п. 1.


3. Взвешивание грузов, указанных в п. 1, должно производиться в груженых вагонах с остановкой без расцепки.


Масса груза (нетто) должна определяться разностью массы груженого вагона (брутто) и массы порожнего вагона, указанной на трафарете.





